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Научный руководитель – М.К .Кусаинов  

 

            Сегодня невозможно себе представить какое-либо строительство без использования 

бетонной смеси. Бетонная смесь является одним из основных материалов, на котором 

базируются строительные работы.  Со времен его изобретения и использования прошло 

немало времени, в течение которого состав строительной бетонной смеси все время менялся 

с целью получения более прочного, но и недорого материала. Особенно в вопросе развития 

технологий изготовления высококачественной строительной бетонной смеси профессионалы 

преуспели в конце прошлого века. Сегодня для изготовления качественной и, что очень 

важно для строительной компаний, долговечной бетонной смеси используют вяжущие 

вещества, активные минеральные добавки и другие составляющие вещества. Хорошая 

бетонная смесь сегодня имеет более высокие технические качества, чем пару десятилетий 

назад, но при этом является более легкой, что намного облегчает весовую нагрузку здания. 

Производство строительной бетонной смеси распространено на территории Республики 

Казахстана, и в особенности в мегаполисах, где выполняется большой объем строительных 

работ с применением строительной бетонной смеси, однако далеко не все производители 

предоставляют бетонную смесь хорошего качества. 

          Качество товарной бетонной смеси является одним из самых важных факторов в 

строительстве, так как только бетонная смесь с необходимым качеством может обеспечить 

необходимое качество объекта, при строительстве которого применялась данная бетонная 

смесь. Так как бетонная смесь - скоропортящийся продукт, имеющий малый временной 

диапазон сохранения качества одной из важнейших задач любого производителя товарной 

бетонной смеси является своевременная доставка данной бетонной смеси надлежащего 

качества. Производитель товарной бетонной смеси занимается организацией и 

осуществлением доставки производимой им товарной бетонной смеси, а так же несет всю 

ответственность за своевременность доставки.  Доставка осуществляется 

специализированным автомобильным транспортом - автобетоносмесителями. 

           На данный момент для организации доставки товарной бетонной смеси разработан ряд 

технолгий с использованием программного обеспечения и методик, основывающихся на 

принципах логистики, данные методики рассматривают размещение новых 

растворобетонных узлов (далее РБУ), организацию поставки автобетоносмесителей для 

своевременной отгрузки, контроль местоположения и управление маршрутом 

автобетоносмесителей, но данные методики не учитывают качество доставки строительной 

бетонной смеси. Качество - это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Назначение доставки строительной бетонной смеси - доставить бетонную смесь в 

определенное место в определенное время надлежащего качества. Соответственно качество 

доставки строительной бетонной смеси -это результат доставки строительной смеси на 
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определенный строительный объект в определенное время определенного качества. В силу 

особенностей строительства с использованием строительной бетонной смеси качественной 

доставкой строительной бетонной смеси является доставка данной смеси на указанный 

строительный объект требуемого качества точно в установленное время. В условиях 

мегаполиса на данный момент доставка осуществляется не всегда надлежащего качества и не 

производится точно к назначенному времени. Это приводит к значительному непостоянству 

качества доставки товарной бетонной смеси. 

             Существенный вклад в разработку научно технических проблем, связанных с 

транспортировкой, организацией подготовки к доставки различных грузов, в том числе 

требующих определенных условий по срокам доставки и связанных с условиям окружающей 

среды внесен работами Л. Л. Афанасьева, Н. Б. Островского, С. М. Цукербера, Л. Б. 

Миротина, А. В. 

Вельможина, В. А. Гудкова, В. С. Лукинского. В.В. Сильянова, H.A. Троицкой, A.A. 

Чеботаева, В.В. Зырьянова и др. 

            Существенной влияние на разработку математических моделей и соответствующих 

алгоритмов в области процессов доставки грузов, особенности организации доставки оказали 

С.А. Панов, Б.Л. Геронимус, В.А. Житков, К.В Ким, А.П. Буслаева, A.B. Ефремов и др. 

             В условиях строительного производства Астаны качественную бетонную смесь 

доставляет бетонный завод возглавляемый героем труд РК 

Булером, где каждый автобетоносмеситель сопровождает специальный лаборант, который 

строго следит за тем, чтобы в пути водитель не отгрузил часть бетонной смеси «налево» и не 

загрузил в барабан дресвы, либо не залил в пути воду для мнимого повышения 

удобоукладываемости бетонной смеси. 

          Большинство бетонных заводов не сопровождают автобетоносмесители и водители 

находятся в пути без надзора и как правило отгружают бетонную смесь «на лево» и заливают 

водой потерявшую подвижность смесь. На фотофакте – 1 видно, как бетонщики заливают 

вёдрами с лужи воду для создания литой бетонной смеси с которой очень легко работать при 

укладке и распределении смеси. Как правило бригадир принимает бетонную смесь 

расслоившуюся и как следствие рыхлая структура бетона конструкции, (смотри фотофакты – 

2  и  3). 

            Целью исследования является разработка методик, обеспечивающих сохранение 

качества доставки  бетонных смесей автомобильным транспортом на строительные объекты. 

            Провести обследование различных вариантов доставки бетонной смеси от бетонного 

завода до строительного объекта. Выполнить анализ и определить причины снижения 

качества 

бетонной 

смеси при 

транспорти

ровке. 

Разработка 

рекомендац

ий по 

устранению 

причин 

снижающих 

качество 

бетона. 
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Фотофакт – 1. Цепочка бетонщиков подаёт вёдрами в барабан «миксера» 

воду из лужи, с целью повышения подвижности бетонной смеси. 

 

 
Фотофакт – 2.  Дефекты бетона колонны вызванные применением расслоившейся 

бетонной смеси при формальном функционировании входного качества смеси:  1 – 

рыхлая структура бетона. 

 
Фотофакт – 3.  Дефекты бетона колонны вызванные применением расслоившейся 

бетонной смеси при формальном функционировании входного качества смеси:  1 – 

рыхлая структура бетона. 
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Ғылыми зерттеу технологиясында қадағалаушы энергия үнемдеу элементтері бар 

қабырға панельдерін өндіру технологиясы Қазақстан Республикасында ең басты мәселе 

болады. Мәселені шешу барысында мемлекеттік қабырғалық панельдер шешім болып 

табылады. Қазіргі кезде қабырғалық панельдер бір және көп қабатты болып бөлінеді. Бізде 

және шетелдерде көп қабатты үйлерге бір қабатты қабырғалы панельдер көп қолданылады. 

Бір қабатты панельдер құрылыс саласында 78 % құраса, сыртқы қабырға панелі 22 %-н 

алады. 

Қабырға панелі дегеніміз - зауытта өндірілетін сэндвич панельдердің бекітілетін 

металл жиектемесі. Осылайша, қабырға панелі өзі көтеруші болып табылады. Орнатылған 

сэндвич панельдердің минерал - мақта жылытқышы бар оның жылудан оқшаулау дәрежесі 

жақсы. Жылытқыштың екі жағы да полимерлі қабаты бар мырышталған болаттан жасалған 

профильденген қанылтырлармен жабылған. Қабырға панеліндегі жылытқыштың қалындығы 

100 мм-ден 300 мм-ге дейін өзгере алады, соның арқасында, оларды төмен температура 

басын болатын өңірлерде қолдануға мүмкіндік беріледі.  


