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Бұл жұмыста семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы стеарин қышқылы реагент 

ретінде қолданылады. Себебі, оның балқу температурасы төмен, экстракциялау жеңіл 
жүргізіледі және материалдық жағынан қол жетімді болып табылады. 

Зерттеу жұмысында келесі реагенттер қолданылды: темір сульфаты 4SOZn , 

концентрлі азот қышқылы 3HNO , аммиак ерітіндісі 3NH , квалификациясы «т.т.а» стеарин 
қышқылы, «т.т.а» семикарбазид гидрохлорид, ионсыздандырылған су. млмгTZn /1=  болатын 
мырыш (ІІ) стандартты ерітіндісін дайындау үшін 1.26 г т.т.а темір сульфаты құрамында 1мл 
концентрлі азот  қышқылы бар суда ерітіліп, 100мл колбаға белгіге дейін 
ионсыздандырылған сумен толтырылды. 

Ерітіндінің рН-ы «Эксперт-001» иономері арқылы өлшенді, оның дәлдігі ± 0,02 рН 
бірлігінде жүргізіледі. Температураны тұрақты ұстап тұру үшін «U-10» термостаты 
қолданылды, оның өлшеу дәлдігі ±10С . Алынатын сынаманың дәлдігі тура болу үшін ВЛР-
200g-М аналитикалық таразысы қолданылды, оның дәлдігі +0,0001г. 

Экстракцияны жүргізу барысы: Металдың сулы ерітіндісін белгілі бір pH-қа келтіріп, 
термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, ерітіндіні біраз уақыт қыздырады. Одан соң 
есептеліп алынған органикалық экстрагент пен реагентті сосудқа салып, реагент ерігеннен 
кейін экстракциялауды бастайды. 3 минут экстракциялаудан кейін сулы және органикалық 
фазаға бөлінген қоспаны стақанға құйып, суытады. Алынған қатты экстрактіні 
декантациялап бөліп алады. Мырыш (IІ)-ті диффузиялық шағылу спектроскопиямен анықтау 
үшін қатты үлгілер жасалынады. Ол үшін экстракцияның жүргізу барысында алынған қатты 
органикалық экстракттарды балқытып, шыныдан жасалған пластинка үстіне вазелин 
жағылған сақинаны қойып, қатты органикалық экстрактының балқымасы құйылады. 
Сақинаның (диффузиялық шағылудың DRA-CA-301 қосымшасы) диаметрі d = 25 мм. 
Құйылған экстракт қатқаннан соң, бір жағы тегіс қатты үлгі алынады. Осы органикалық фаза 
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үлгісі 100 SCAN UV-Visible Spectrophotometer (УК және көрінетін аймақ) құрылғысында 
зерттелінді. 

Ерітіндінің рН-ы мен темірдің концентрациясына байланысты темірдің таралу 
коэффициенттерінің тәуелділіктері зерттелді. 

Зерттеу нәтижелері: Мырыш (ІІ)-ті семикарбазид гидрохлорид балқымасындағы 
стеарин қышқылымен экстракциялаудың сандық сипаттамалары зерттеліп, темірді (ІІІ) бөліп 
алудың оңтайлы шарттары анықталды.  

Сулы ортаның рН-ның әсері мырыштың (ІІ) концентрациясы 1 мг/мл болғанда, рН 1-9 
интервалында зерттелді, фазалардың жанасу ұзақтығы 3 мин.Мырыш (ІІ)-ті экстракциялау 
нәтижелері алынды, одан байқалатыны рН мәні 8,0 болғанда экстракция дәржесі 99,9%-ға 
дейін жетеді. Ол көрсеткіштер 1 – кестеде көрсетілген. 

 
Кесте 1. Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі темір (ІІІ)-ті стеарин қышқылы 

қатысында семикарбазид гидрохлоридімен экстракциялау нәтижелері 
(m(СК)=3,6г,  m(СМК)=0,4г, Vсу.ф.=20 мл Vо.ф.=4 мл, +3FeС =1мк/мл, Т=900С, 

τ=3мин) 
 

№ рН  
баст. 

pH тепе-
теңд. 

Ссулы фаза 
(экстракциядан 
кейінгі) мкг/л 

Сорг. фаза 
(экстракциядан 
кейінгі) мкг/л 

R, % D  lgD 

абс. шағ. абс. шағ. абс. абс. абс. 

1 1 0,9 846 544 
 154 456 15,4 0,18 -0,75 

2 2 1,6 680 413 320 587 32 0,47 -0,33 

3 3 2 347 242 653 758 65,3 1,88 0,27 

4 4 2 233 101 767 899 76,7 3,29 0,51 

5 5 2 203 50 897 950 89,7 8,7 0,93 

6 6 2,1 19 27 961 973 96,1 50,6 1,70 

7 7 2,1 27 22 983 978 98,3 36,4 1,56 

8 8 2,2 1 1 999 999 99,9 999 2,99 

9 9 2,3 14 12 986 988 98,6 70,4 1,84 
 
Экстракцияны бақылау атомды-абсорбциялық спектроскопия әдісімен жүргізілді. 

Анализ нәтижелері бойынша градуирленген график тұрғызылды (Сурет 1). Алынған 
графиктің иілу бұрышы спектрометрде көрсетілген графикпен толығымен сәйкес келеді.  
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Сурет 1 Мырыш (ІІ)-ті атомды-абсорбциялық анықтаудың градуирленген графигі 

 
Экстракцияға сулы фазаның қыщқылдығы рН 1-9 интервалында, сулы және 

органикалық фаза көлемдерінің 1:5 қатынасында, С90  температурада, фазалардың жанасу 
уақыты 3 мин, темір (ІІІ) концентрациясы 1мг/мл болғанда зерттелді. Титрі 1мг/мл болатын 
стандарты ерітіндіден 1 мл, 18 мл дистилденген суды стаканға құйып, алынған ерітіндіні 
аммиактың және азот қышқылының сұйытылған ерітіндісімен қажетті рН-қа келтірілді. Осы 
ерітіндіні термостатталған экстракциялық сосудқа құйып, массасы 0,4г семикарбазид 
гидрохлориді мен 3,6г стеарин қышқылы қоспасы салынды. Экстрагент толық балқығаннан 
кейін, 3 мин экстракцияланды. Экстракциялап болған соң арнайы таза стаканға ерітіндіні 
құйып, бөлме температурасында суытады. Органикалық фазаны бөліп, оған өткен темірді 
анықтау үшін жоғарыда атап көрсетілгендей қатты үлгілер дайындалып, спектрлер 
түсіріледі. Сол спектрлерден экстракциялауға оңтайлы рН мәні және темір концентрациясы 
анықталады. 

Сулы ортаның әр түрлі рН мәндеріндегі және әр түрлі концентрацияларындағы 
түсірілген спектрлер нәтижелері төменде көрсетілген. 

 

 
 
                                Сурет 2                                                                   Сурет 3 

Сурет 2 рН 1-9 интервалындағы диффузиялық жұту спектрлері. 
 
Алынған нәтиже бойынша рН=8 болғанда жұту максимумы 0,29 көрсетеді.Яғни, 

оңтайлы рН мәні 8  
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Сурет 3. Әр түрлі концентрациядағы диффузиялық шағылу спектрлері.  
Алынған спектрлер бойынша тұрғызылған градуирленген график Сурет 4-те 

көрсетілген. 

 
Сурет 4 Мырыш (ІІ) әр түрлі концентрацияларындағы диффузиялық шағылуының 

градуирленген графигі 
 
Органикалық фазаны бөлгеннен кейін, су фазасын сүзіп, экстракциялап болған 

ерітіндінің тепе-теңдік рН-ы өлшенеді. Осы ерітіндіден керек мөлшерде аликвота алынып, 
фотометрлік әдіспен су фазасында қалған мырыш (ІІ) ионының мөлшері анықталады. 
Органикалық фазадағы темір мөлшері және су фазасындағы мөлшерлер айырмасы арқылы 
анықталады. Мырыш (ІІ)-ті қатты фазалық спектроскопиялық анықтау сулы фазаның әр 
түрлі рН мәндерінде жүргізілді. Алынған спектр жолақтары арқылы экстракциялану қисығы 
тұрғызылды. Алынған нәтиже бойынша ерітіндінің рН мәні өскен сайын экстракциялау 
дәрежесі де өседі. 

 
                       R 

PH 
Сурет 5 Мырыш (ІІ) экстракциялау қисығы 

 
Мырыштың таралу коэффициентінің ортаның қышқылдылығынан тәуелділік 

қисығының )(lg pHfD −  тангенс бұрышы 2-ке тең. Бұл мырыштың семикарбазид 
гидрохлорид балқымасындағы стеарин қышқылымен экстракциясы кезінде 2 протон бөлінеді 
деп болжам жасауға мүмкіндік береді (Сурет 6). 
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Сурет 6 Таралу коэффициенті логарифмінің ортаның қышқылдығына тәуелділігі 

 
Мырыш  (ІІ) катионы семикарбазид гидрохлоридімен әрекеттесу реакциясынан 2 

протон бөлінгені байқалады: ++ +↔+ HFeRHRZn 22 2
2 . Демек, тәжірибеміздің негізгі 

реакция теңдеуі мына теңдеуге сәйкес деп болжам айтуға болады: 
 

ZnNHCONHNHNHCONHNHZn 22222
2 )(2 →++  

Қорытынды: 
1. Мырыш (II) –нің атомды – абсорбциялық анықтаудың шарттары анықталды. 

Анықтау нәтижесінде мырыш (II) –ні атомды абсорбциялық анықтау қисығы тұрғызылды. 
2. Мырыш (II) –ні сулы ерітіндіде тио- және семикарбазидтің стеарин 

қышқылындағы қоспасының балқымасымен экстракциялаудың оптимал жағдайлары 
жасалды. 

3. lgD=f (lgCСҚ) тәуелділігі бойынша экстракцияның химиялық реакциясының 
болжамы жасалды. 

4. Мырыш (II) –нің экстракциясына серіктес элементтердің әсері зерттелді. 
5. Мырыш (II) –ні қатты фазалы-спектроскопия әдісімен анықтаудың әдістемесі 

жасалды. 
6. Мырыш (II) –ні қатты фазалы-спектроскопия әдісімен анықтаудың оптималды 

жағдайлары жасалды. 
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